
LEGIERTER STAHL 
DIN 1.2343 ESR / X38CrMoV 5.1 ESR / ČSN 19552

310 410 610 810 910 1010

Blöcke - geschmiedete, 310 X X X X X

schruppene, geglühte .3 410 X X X X X

510 X X X X


